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Auswahl eines passenden Peltier-Elements

TE-Module sind geeignete Teile flr den Einsatz unter vielen verschiedenen
Bedingungen.

Dessen ungeachtet beinhalten die meisten Anwendungen die nachfolgend
beschriebenen Arbeitsweisen.

Der Zustand grofRter Energieeffizienz wird dadurch charakterisiert, dass ein Minimum
an Energie-Aufwand die Moglichkeit bietet, genau die gewtinschte Kaltemenge zu
erhalten, also den des maximalen Wertes des “Coefficient of Performance” (COP);
Der Zustand der maximalen Kihlkapazitat ist von auf3erstem Interesse. Auf Grund
dessen wird die Methode der Selektion der bendtigten Module durch die Modul-
Funktion in Abhangigkeit von der maximalen Kuhlkapazitat bestimmt.

Fur eine optimale Auswahl von TE-Modulen sind zwei Parameter erforderlich:

1. Die thermischen Belastung eines Moduls.
2. Die Temperatur-Differenz, die bei der jeweiligen Warmemenge von einem
Objekt wegtransportiert werden soll, um dieses zu kuhlen.

Die totale Warmebelastung steht in Beziehung zu der Verlustleistung des zu
kihlenden Objektes und verschiedenen Arten des Warme-Zuflusses, von der
Umgebungswarme durch Konvektion, von der Abstrahlung und dem Warmeleitwert
der montierten Teile. Die Temperaturdifferenz wird bestimmt als die Differenz
zwischen der Temperatur, bei der die Warmeabstrahlung stattfindet, und der
Temperatur des zu kihlenden Objektes.

Bei Benutzung nachfolgender Tabelle ist die geringste mogliche Anzahl an Stufen zu
wahlen, um die bendtigte Temperaturdifferenz zu erreichen:

Tmax .im Vakuum, °C Anzahl der Stufen
72 1
94 2
110 3
117 4

Soweit die bendtigte Temperaturdifferenz 50°C nicht Uberschreitet, ist ein
mehrstufiges Element moglichst zu vermeiden.
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